Hinweise Fiilldrahtelektroden
FLUXOFIL-Verfahren
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OERLIKON

Schematische Darstellung des FLUXOFIL-Verfahrens

HF-SchweiBung
des Rohres

Vor dem Spulvorgang

Verkupferung der Oberflache

Rekristallisations-
gliihen zwecks besserer
Verformbarkeit

Ziehen des gefiillten
Rohres auf
Endabmessung

Gliihen des
gefiillten Rohres

Kalibrieren auf
Fiilldurchmesser

Vorzug auf
Gliihdurchmesser

Herstellung des
agglomerierten
Fillpulvers

Uberpriifung des Filllverhaltnisses Einbringen des Fiillpulvers
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